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Lot apres lot. Test apres test.

Chaque lot de matériaux de test fournis par SDL Atlas est minutieusement testé
pour garantir la conformité et la cohérence d'un lot a l'autre afin de fournir a nos
clients la plus grande confiance dans leurs tests basés sur les normes. Tous les
matériaux d'essai vendus sont de la plus haute qualité et répondent aux normes
internationales.

SDL Atlas propose la plus large gamme de matériaux de test sur les marchés des
tests textiles et électroménagers. Notre vaste inventaire fournit une solution a
source unique et nous offrons une expertise technique pour aider a rendre les tests
efficaces, précis et conformes.

Nous proposons des multifibres et des détergents pour les tests de solidité au
lavage, des fournitures de crockmeter, des poids, des fournitures de boulochage,
des matériaux de test spécialisés pour des instruments spécifiques et plus encore.
SDL Atlas propose également une large sélection de matériaux de test pour les
tests d'appareils électroménagers. Celles-ci incluent le chiffon énergétique DOE, le
chiffon sale et la salissure standard a titre d'exemples.

SDLATLAS SDLATLAS'
CERTIFICATE OF CONFORMANCE D A T
COLORFASTNESS TO CROCKING: CROCKMETER METHOD
N
Date of Issue: 12/15/2017 .\AOA( AATCC Test Method 8-2013
Product: AATCC Crockmeter Squares 145 Ciockmeter Test Cloih shoukd meet the following specificalions:
Part Number: 200877 Fiber 100% 10.3— 16.8 mm cambed cotton stapie with no oplical
¥: 15-m(4n!1cun:1m|m).59mmsﬁcm‘z'
am .
Batch Number: 0317 Thicad Count For greige Eafic 32+ 5 warp ends/omc 33 + 5 picks filingfan
Weave 171 plain
Finlshed Fabic  Desized and bleached with no optical brighter or finishing matenal
We hereby certify that the above product has been g to y gra:em
pl *
appropriate standards and conforms to the spaciﬁcatlons as outlined In 100 £ 3 g Mishes
Whileness W =78 +3 (Method 110)
AATCC 8, 61, 116, 163, 165; ASTM D2054, D3690, D5053, DE012; SOL Atias Crockmeter Squares for AATCC Test Methads — LOT 0416
CPSC 16, CFR Parts 1630 and 163; FORD LAB TEST METHOD FLTM _slﬂx—y—s"—yt:mmc TesiMclhod & | Target with Tolerance | Result
BN 107-1 and SAE J&61 Greige Fabric
Fiber 100% 10.3 — 16.8 mm combed 100% Colton YES
cotton staple with no optical 103 — 16.8 mm Staple
Our Guarantes: EamomomymammmudnysrlLMas-smummm brightener present | Combed | YES
rigorous internal i 1o ensure in order 1o provide our No Cptical Brightenes YES
customers with the utmast confidence in mrmmmmumng Yam 15 tex (40M caten count), 5.9 15 kex [ cotton YES
hmsfon 2 oount)
S0 umsian YES
ved Signatory: Direction Z
Appro gnatory ~ Thread Caunt | For gresge labric 12+ 5 warp 32+ 5 warp ends/am | | [ 22 ends/cm
s // ) emts/icm: 33 + § picks filingfan 331 5Mingiem 32 Tiling/cm
// - ,/,/_-' Weave 1A plain A YES
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SDL Atlas fabrique du tissu
pour crockmeter
prédécoupé de haute
qualité pour toutes les
principales normes
internationales, notamment
les normes AATCC, IS0,
Next et M&S. Nous
fournissons également du
tissu de vérification, du
feutre vert et du papier
émeri suivant vos besoins.

Chaque lot de matériaux de
test Crocking fourni par
SDL Atlas est
minutieusement testé pour
garantir la conformité et la cohérence d'un Iot a l'autre afin de fournir a nos clients la
plus grande confiance dans leurs tests basés sur des normes.

Crockmeter Squares

Part No. Batch No. Quantity
200877 18H210 1000

Informations de commande

Carrés de tissu Crockmeter pour normes américaines AATCC 200877
2" X 2" boite de 1000 piéeces

Tissu pour Crockmeter normes américaines au métre 200878

Carrés de tissu Crockmeter pour normes européennes ISO 403532
5cm X 5cm boite de 500 piéces

Tissu Crockmeter pour normes européennes ISO au meétre 40301 |

Tissu de vérification 2" X 6" pack de 25 piéces 103871
Feutrine verte 2" X 2" pack de 1000 piéces 201059
Papier Emeri paquet de 25 feuilles 103872

Carré crockmeter positionné
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Le Phenotest a été développé pour évaluer le potentiel des textiles Iégers a jaunir
dans leur emballage. SDL Atlas fournit les matériaux de test nécessaires pour
effectuer des tests de jaunissement phénolique pour les normes 1ISO, AATCC, Next

et M&S.

Informations de commande
Papier de test Imprégne, pack de 30
Paﬁpier de test imprégneé, pack de 150
Tissu de controle Phenotest, pack de 30

Film plastique Phenotest BHT-Free, pack de 15

Plaques de verre Phenotest, pack de 10

Gabarit de découpe de film

107345
106432
203038
106930

200929
201053

Consommables Phenotest

Phenotest ISO en préparation
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SDL ATLAS fabrigue une variété de charges d'appoint et de lavage pour les tests de retrait et de
durabilité. De plus, nous proposons une gamme compléte de détergents pour le lavage et le test

de solidité des couleurs.

Charges d'appoint 100% coton

Détergents ECE et IEC

Détergents AATCC

Informations commande charges d'appoint

Charge d'appoint Type Il tricoté 100%
polyester 20 X 20 cm

Charge d'appoint tricoté 100 % Polyester
30X 30 cm

Charge d'appoint AATCC Type | tissé coton
36 X 36"

Charge d'appoint AATCC Type lll tissé 50%
polyester / 50% coton 36 X 36"

Tissu Mommie en 50/50 polyester coton, ourlet
double - 22" X 34"

Tissu Mommie en 50/50 polyester coton, ourlet
double - 10" X 10”

Underwriters Laboratories (UL) 2157, Charge
d'appoint 100% coton, double ourlet -
22" X 34"

Underwriters Laboratories (UL) 2157, Charge
d'appoint 100% coton, double ourlet -
10° X 100

Tissu Danish Mechanical Action 5-Hole, 100%
coton - 24 cm X 24 cm

Tissu Damish Mechanical Achon 5-Hole, 100%
coton - 40 cm X 40 cm

Tissu a action mécanique 5 trous, 100% coton -
85" X 9"

Tissu a action mécanique 5 trous, 100% coton -
14" X 157

403275

203564

401357

403381

403398

403399

403380

401365

400437

302866

403384

403385

Informations de commande détergent

Détergent ECE non-phosphate référence
A - seau de 2 kgs
Détergent ECE non-phosphate référence

A - seau de 15 kKgs

Détergent ECE Phosphate référence B -
seau de 2 kgs

Détergent ECE Phosphate référence B -
seau de 15 kgs, for IS0 C06

Détergent |EC non-phosphate référence
A - seau de 2 kgs

Détergent IEC non-phosphate référence
A - seau de 135 kgs

TAED (Tetraacyielethylenediamine) - pot de
250 gm

Détergent Perksheen, 1 gallon

Sodium Perborate Tetrahyde, 1 kg
Détergent référence AATCC 1993 sans
azurant optique, par lb

Détergent référence AATCC 1993 sans
azurant optique, par 24 b

Détergent standard AHAM Formula 3 - au
kg, pour AHAM HLW-I

403235

403236

403237

403238

403239

403240

403408

201061
401 149

403521

403522

203107
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SDL Atlas fournit les matériaux de test nécessaires pour effectuer toutes les principales méthodes de
test pour les tests de boulochage et d'accrochage a l'aide du testeur de boulochage et d'accrochage

RotaPill et du testeur Random Tumble Pilling.

Nos articles de haute qualité tels que les
doublures en liege, les meches de coton,
les tubes d'échantillonnage, les gabarits,
les gabarits de montage et bien plus encore
ont assuré gue les résultats obtenus
resteront cohérents d'un test a l'autre.
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Random Tumble Pilling Tester avec doublures lieges

Consommables RotaPilling

Informations de commande
Matériaux de test Random Pilling Testeur
Parois en liege - pack de 50
Méche de coton (9 métres)
Adhesif blanc

Matériaux de test RotaPill
Tubes eéchantillons - pack de 4

Doublures en liege non montees - pack de 6

Pointes d'accrochage - set de 6

Tubes échantillons M&S & anneaux de verrouillage {

200771
202324
400112

101026
101027
107701
10684 |
106885
200947

Boite Rotapill avec doublures
liége et tubes échantillon

Doublures Iiége

Meche de coton

Tubes échantillon

Adhésif blanc
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SDL Atlas fournit une grande
variété de matériaux de test
spécialement congus pour les
tests sur les testeurs
d'abrasion et de boulochage
Martindale. Des tests
d'abrasion et de boulochage
standard a la réalisation de
tests spéciaux pour tous les
types de revétements de sol,
gants, chaussettes, surfaces
polies et plus encore, nos
matériaux de test
garantissent que chaque test
effectué est fiable a chaque
fois.

Consommables Martindale

Informations de commande

Tissu de laine abrasive SMZ25, 5 meétres 403253
Disques Feutrine, 90 mm (pack de 20) 200910
Disques Feutrine, tissé 140 mm (pack de 20) 200971
Disques Feutrine, non tissé 140 mm (pack de 20) 200946
Feutrine, tissé Tm X 1,5m 200947
Feutrine, non tissé 1m X 1.5m 200945
Mousse standard 108179
Anneau de retenue d'echantillon (pack de 20 105136
Feuilles abrasives (pack de 20)

Papier abrasit PL3IB Grit 180 (50 feuilles) 716
Papier de carbure de sihcium (pack de 25 i
Disques d'abrasion synthétique Trizact, vert, 35 Microns 201077

(pack de 23)

Disques d'abrasion synthétique Trizact, orange, &

(pack de 25)

 MICrons 203289

Testeur Martindale d'abrasion et
de boulochage prét a la
réalisation du test

Tissu abrasif coupé alataille

D'autres tissus
abrasifs peuvent
étre fournis pour
répondre atout
besoin de test.
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SDL Atlas fournit un tissu multifibre dans une variété de tailles répondant a toutes les normes AATCC et
ISO pour évaluer le transfert de couleur dans les tests de solidité des couleurs. Laminés a froid,
thermoscellés et surfilés, les multifibres fournis par SDL Atlas sont minutieusement testés pour garantir
la conformité et la cohérence d'un lot & l'autre afin de fournir & nos clients la plus grande confiance dans
leurs tests normalisés. Le multifibre ISO est vendu prédécoupé en boite ou en rouleaux de

10 ou 50 metres.

Nos multifibores DW et LW répondent aux normes internationales et ont été acceptés par les laboratoires
et les détaillants comme substitut aux autres marques existantes.

CERTIFICATE OF CONFORMANCE \

Issued By: SOL Atlas, LLC

Date of Issue: 11/14/2016 ‘

Product: MULTIFIBER FABRIC ne

Uy
UI
Multifibre teinté d'un container Certificat de conformité fourni dans chaque boite
Rotawash

Multifibore SDL ATLAS Boite de Multifibre
prédécoupé

Multifibre en rouleau
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Informations de Commande

AATCC FA #10 - six bandes de remplissage avec répétition de 2 pouces, acétate de filament, coton
blanchi, nylon filé 6,6, polyester filé, acrylique filé, laine peignée, Disponible en thermoscellage (HS), coupe
a froid (CC) ou surfilage (OE) avec une finition de 45 "(115 cm) au metre

45" (115 cm) by the Meter 200883
2" X 2" FA -1000 pieces 200882 (HS), 203064 (CC), 401725 (OF)
2" X 4" FA -1000 pieces 300294 (HS), 300292 (CC), 401718 (OF)
2" X 6" FA -1000 pieces 300297 (HS), 300295 (CC), 300296 (OE)

ISO & M&S FAA #10A - six bandes de remplissage avec répétition de 10 cm, acétate de filament,
coton blanchi, nylon filé 6,6, polyester filé, acrylique filé, laine peignée. Disponible en finition thermoscellée
(HS), coupe a froid (CC) ou surfilé (OE). 45 "(115 cm) au métre

45" (115 cm) by the Meter 200881

4 em X 10 em FAA -1000 pieces 200879 (HS), 300298 (CC), 400890 (OE)
5 cm X 10 em FAA -1000 pieces 300302 (HS), 300300 (CC), 400891 (OF)
ISO TV - Pour les tests de lavage a haute température. Bandes de fils a six composants, mesurant
chacune 15 mm. Composé de inacéiate de filament, coton blanchi, nylon file 6.6, polyester file, aoyhque file
et viscose filé 4 cm X 10 cm -1000 piéces

4em X 10 em -1000 pieces 300317

5em X 10 em -1000 pieces 300319

|10 Meter Roll 200828

ISO DW - Bandes de fils 3 six composants, mesurant chacune 15 mm. Composé de filament di acétate
coton blanchi, nylon file 6.6, polyester filé, acyhgue filé et lame peignée 4 on X 10 om - 1000 pieces

4 em X 10 em -1000 pieces 300286

5em X 10 em -1000 pieces 300287

4 cm X 10 em -250 pieces 403279

5em X 10 em -200 pieces 403280

10 Meter Roll 403277

50 Meter Roll 403278

LW - Pour les méthodes de M&S et de détaillants. Bandes de fils 3 six composants, mesurant chacune 15
mm. Composé de cellulose régénérée, coton blanchi, nylon filé 6.6, polyester filé, acrylique filé et laine
peignée Rouleau de 10 métres

10 Meter Roll 403281
50 Meter Roll 403282
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Outre les éléments spécifiguement mentionnés ici, SDL Atlas fournit la variété la plus
diversifiée de matériaux de test disponible aupres d'une seule source. Ces pages ne
montrent qu'un petit échantillon de ce que nous proposons. Pour plus d'informations
sur les matériaux de test SDL Atlas ou pour demander un devis, contactez votre
Représentant local SDL Atlas des aujourd’hui.

Lames de découpoi Roulement a billes pour tests de solidité a
la couleur

Tissu de vérification MMT

4

Tissu de vérification pour éclatometre Echelles de gris pour dégorgement ou changement de
couleur
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!

Berceaux en bois

L a

. L. Matériaux de test de résistance a la lumiére
Tissus spéciaux

Snagging Test Materials Bursting Diaphragms



Providing Confidence

Depuis plus de 60 ans, SDL Atlas donne confiance aux tests standardisés grace a leur expertise et a
un partenariat mondial. Nos clients peuvent étre assurés qu'ils prennent des décisions éclairées sur
la base de résultats de tests précis.

Les experts de SDL Atlas travaillent en étroite collaboration avec les comités de normalisation et les
détaillants sur I'élaboration des normes. Nos ingénieurs développent des instruments pour répondre
a ces normes. Notre équipe de service étalonne les instruments selon les normes UKAS et internes
rigoureuses. Des matériaux de test de haute qualité, cohérents d'un lot a l'autre, sont également
produits et distribués par SDL Atlas.

Tissus et matériaux de tests

Les matériaux de test sont une partie critique de nombreux tests textiles. SDL Atlas produit et distribue une gamme
compléete de matériaux de test. Chaque lot est minutieusement testé pour garantir la conformité et la cohérence d'un lot a
l'autre.

Nos offres de matériaux de test — —
comprennent: L ;

v/ Multifibres
v Couvertures de liege

v/ Abradents

v/ Détergents

v Jaunissement phénolique
v/ Ballasts

v/ Tissu Crocking

Etalonnage et service

v Etalonnage UKAS

v Etalonnage ISO

v Service aprés vente

v Représentants formés en usine
v Techniciens de service SDL Atlas

Stephanie LOQUET
v 3934 Ai Dri
> iy ri STEPHETEX
—(—{— Rock Hill, SC 29732-9200, USA 10 rue du Cételet
SNy ® Telephone: +1 803 329 2110 Tex & Lab 27800 BOISNEY
SDLATLAS Facsimile: +1 803 329 2133 France
TEXTILE TESTING SOLUTIONS Website: www.sdlatlas.com Tel: +33 FO)Q 2719 0553
Email: info@sdlatlas.com www.stephetexcom Mob : +33 (0)7 86 92 82 41
’ : Emuail : sloquet@stephetex.com



StÃ©phanie Loquet <slheleosuz@gmail.com>

StÃ©phanie Loquet <slheleosuz@gmail.com>

StÃ©phanie Loquet <slheleosuz@gmail.com>

StÃ©phanie Loquet <slheleosuz@gmail.com>


